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L'effetto dell'acqua sulle CORDE SINGOLE ...
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L'effetto dell'acqua sulle MEZZE CORDE ...
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Sl test Dodero corda nuova
corda | dichiarati . Rif. Carestiato Rif. Kostner
standard (riferimento)
produttore
dopo 45 gg pdopo 93 gg dopo 52 gg dopo 96 gg
720 Forza d'arresto daN 784 778 772 781 759
A 16 Nr cadute 13 11 11,5 12 10
- Variaz. nr. cadute % 100 84,6 88,5 92,3 76,9
1000 Forza d'arresto daN 967 977 977 949 960
B 10 Nr cadute 10 9 9,5 7 5,5
- Variaz. nr. cadute % 100 90 95 10 55
1080 Forza d'arresto daN 937 945 953 944 933
C 13 Nr cadute 13 10,5 9,5 7 6,5
- Variaz. nr. cadute % 100 80,8 73,1 53,8 50
805 Forza d'arresto daN 1003 990 1002 1010 981
D 13 Nr cadute 12 12 10,5 8,5 6,5
- Variaz. nr. cadute % 100 100 87,5 70,8 54,2
790 Forza d'arresto daN 860 851 854 828 852
E 10 Nr cadute 12,7 11 10,5 9,5 9
- Variaz. nr. cadute % 100 86,6 82,7 74,8 70,9
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La CAMICIA concorre in modo alla resistenza della corda !!!
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e stiamo parlando di corda NUOVA !
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